MEMORIAL DESCRITIVO

Contratante: Municipio de Passo de Torres — CNPJ 95.782.793/0001-54
Empreendimento: Garagem Municipal Para Transportes Escolares

Objeto Especifico: PREDIO 2 — GUARITA

Endereco do empreendimento: Area Publica / Area Institucional da Quadra H,
Loteamento Ventura, Bairro Paraiso, Passo De Torres, SC.

Responsavel Técnico: Olavo de Oliveira Caruccio — Arquiteto CAU A58220-4

O presente memorial descritivo tem por objetivo estabelecer as diretrizes basicas
para a construcdo da Garagem Municipal Para Transportes Escolares, tendo como objeto
especifico a construcdo do PREDIO 2 — GUARITA, uma edificacio em alvenaria de um
pavimento com area de 5,24m?.

Os servicos de mdo de obra e fornecimento de materiais deverdo ser de total
responsabilidade da empresa vencedora da licitacdo e de seu responsavel técnico. Deverdo ser
fornecidas as devidas ARTs e/ou RRTs de execucdo.

GENERALIDADES

Estabelece as condi¢Bes técnicas minimas a serem obedecidas na execu¢do dos
servicos, fixando, portanto, os parametros basicos a serem atendidos para materiais, servicos e
equipamentos.

Todas as obras e servigos deverdao ser executados rigorosamente em consonancia
com os projetos basicos fornecidos e com os demais projetos complementares e detalhes a
serem elaborados, com as prescrigdes contidas no presente memorial fornecido e ou a serem
elaborados, com as técnicas da ABNT e demais legislacdes vigentes e pertinentes.

Quando ndo houver descricdao do tipo de servico a ser executado, material ou
equipamento a ser utilizado, seguir orientacao do respectivo responsavel técnico.

Alguns materiais foram eventualmente indicados nominalmente por facilidade de
referéncia, entretanto, admite-se a sua substituicdo por outro material equivalente, de outro
fabricante de similar qualidade ou superior. No caso de discrepancias ou falta de especificacGes
de marcas e modelos de materiais, equipamentos, servicos, acabamentos, etc., devera sempre
ser observado que estes itens deverdo ser de qualidade extra, e que as escolhas deverdo
sempre serem aprovadas antecipadamente pelo responsavel técnico.

As cotas e dimensGes sempre deverdo ser conferidas no local, antes da execucdo de
gualquer servico, observando apenas as cotas referidas nos projetos, negando-se a qualquer
intento as medidas tiradas de escala. As especificacbes, os desenhos dos projetos e os
memoriais descritivos destinam-se a descricdo e a execucdo das obras e servicos
completamente acabados nos termos deste memorial, e com todos os elementos em perfeito
funcionamento, de boa qualidade e bom acabamento.

Nenhuma alteracdo nos projetos e nas especificacdes poderd ser feita sem a
autorizacdo do responsavel técnico pelo projeto. Em caso de duvida sobre a interpretacdo de
desenho, projetos ou deste memorial deverd ser consultado o autor do projeto.




SERVICOS PRELIMINARES

O terreno devera ser limpo de modo a deixar o local livre para a execu¢ao da obra,
sendo feito mecanicamente e dentro dos critérios de seguranca das edificacdes vizinhas.

A placa de identificacdo da obra em chapa plana metalica galvanizada, pintada, de
formato retangular, nas dimensdes de 2,00m X 1,50m, deverd ser fixada com estrutura de
madeira e em local visivel e deverd ser mantida até o final da obra.

A locacdo da obra devera seguir rigorosamente as indicacdes de projeto. A precisdo
da locacdo devera estar dentro dos limites aceitdveis pelas normas usuais de construcao.

MOVIMENTAGAO DE TERRA

Os servicos de terraplanagem contemplam além da limpeza do terreno, a
regularizagdo, as escavagdes para as fundagdes e o reaterro compactado. Os aterros e reaterros
deverdao ser executados com materiais escolhidos, isentos de impurezas, devidamente
molhados e apiloados (compactados) manualmente ou mecanicamente, até atingir um 6timo
grau de compactacgao, a fim de evitar adensamentos futuros.

FUNDACOES

Serdao executadas sapatas em concreto armado com dimensdes de acordo com o
projeto estrutural, executados com concreto fck=25Mpa. As armaduras serdo compostas de
barras de A¢o CA-50 e CA-60.

Sob todas as alvenarias, interligando as sapatas sera executada uma viga de
concreto armado com dimensdes de acordo com o projeto estrutural, executadas com concreto
fck=25Mpa. As armaduras serdo compostas por barras de Aco CA-50 e CA-60. O recobrimento
da armadura serd de 3cm. As armaduras longitudinais (positivas e negativas) das vigas serdo
firmemente amarradas nos cantos e trespassadas nas emendas e cruzamentos.

OBS: qualquer caso que exija uma fundacdo diferente deverd ser consultado o
responsdvel técnico.

IMPERMEABILIZACOES

Sob a superficie das vigas de baldrame devera ser aplicada manta asfaltica de 3mm
de espessura com auxilio de macarico, fazendo a aderéncia da manta ao primer, conforme
orientacdo do fabricante. As emendas devem ser executadas deixando-se sobreposicdo de
10cm e a adesdo deve ser feita com macarico.

Sobre a laje de concreto armado que ficard exposta, aplicar a manta asféltica de
3mm de espessura com auxilio de macarico fazendo a aderéncia da manta ao primer, conforme
orientacdo do fabricante. As emendas devem ser executadas deixando-se sobreposicdo de
10cm e a adesdo deve ser feita com macarico. Deve ser feito o biselamento das extremidades
da manta com colher de pedreiro aquecida. O arremate deve ser feito, dobrando-se a manta e
fixado com auxilio de macarico. Sobre a impermeabilizacdo sera executado contrapiso de
argamassa traco 1:4 (cimento, areia), com 3cm de espessura, com adicdo de SIKA 1 na
concretagem como impermeabilizante, para protecdo mecanica da manta e regularizacao da
superficie. O caimento das dguas pluviais serd observado ja na execucao deste contrapiso e
deverdo ocorrer para a calha de beiral.



ALVENARIAS

As paredes a construir serdo de blocos de concreto estrutural com dimensdes
minimas 14cm X 19cm X 39cm, assentados com argamassa mista de cimento, cal e areia no
traco de 1:2:8 em volume. Deverdo apresentar prumo, alinhamento e esquadro e terdo que
obedecer as dimensdes e detalhes especificos do projeto. A espessura das juntas devera ser no
maximo de 1cm, ficando regularmente colocadas em linhas horizontais continuas e verticais
descontinuas. As paredes deverdo ser contrafiadas, devidamente alinhadas e aprumadas, os
blocos deverdo apresentar perfeita amarracao, evitando-se assim rachaduras ou trincas.

OBS: os blocos deverdo ser molhados antes de sua colocagdo a fim de que ndo
ocorra a absor¢do da dgua da argamassa de assentamento.

Em todos os vaos de janelas deverao ser executadas contra-vergas utilizando-se os
blocos tipo calha preenchidos com graute e trelica TR 06 composta de barras de aco @6mm e
@4.2mm. Deverdo trespassar em 40cm para cada lado dos vaos.

ESTRUTURAS

As amarragdes das alvenarias de bloco de concreto estrutural deverdo ser
preenchidas com graute fgk=25Mpa, traco 1:0,02:1,2:1,5 (cimento, cal, areia grossa e brita 0),
armaduras de aco CA-50 e CA-60 e dimensdes especificadas, tudo conforme representado no
projeto estrutural.

Vigas em concreto armado moldados in-loco, executados com concreto fck=25Mpa,
armaduras de aco CA-50 e CA-60 e dimensdes especificadas, tudo conforme representado no
projeto estrutural. O recobrimento da armadura serd de 3cm. As armaduras longitudinais
(positivas e negativas) das vigas serdo firmemente amarradas nos cantos e trespassadas nas
emendas e cruzamentos.

Laje em concreto armado macica moldada in-loco, com espessura de 10cm com
concreto fck=25Mpa, armaduras de aco CA-50 e CA-60 e dimensdes especificadas, tudo
conforme representado no projeto estrutural. O recobrimento da armadura sera de 3cm.

OBS: o escoramento das lajes deverd ser executado com escoras de madeira de
primeira qualidade. As formas deverdo ser molhadas até a saturac¢do, antes da
concretagem. Apds a concretagem a cura deverd ser executada para se evitar a
retracdo do concreto e fissura¢cdo da superficie. A desforma deverd seguir os
procedimentos indicados em norma.

REVESTIMENTOS
As argamassas a serem aplicadas em todas as paredes INTERNAS e TETOS sdo:

Chapisco: de argamassa de cimento e areia ao trago de 1:3 em volume e espessura
de 0,5cm. Deverd ser lancado a colher, com forca suficiente a permitir uma perfeita aderéncia
ao substrato em camada homogénea aspera, e de modo a recobrir toda a superficie a ser
revestida. Podera ser utilizada maquina de projecao para realizar o langamento.

Massa Unica: de argamassa de cimento, cal e areia média peneirada ao traco 1:2:8
em volume e espessura de 1,5cm. A argamassa deverd ser preparada mecanicamente a fim de
obter mistura homogénea e conferir as desejadas caracteristicas desse revestimento:
trabalhabilidade, capacidade de aderéncia, capacidade de absorcdo de deformacdes, restricao
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ao aparecimento de fissuras, resisténcia mecanica e durabilidade. S6 sera aplicado depois de
completada a pega e o endurecimento das argamassas de alvenaria e do chapisco de aderéncia,
devendo as superficies ser previamente molhadas. A aplicacdo na base chapiscada sera feita em
chapadas com colher ou desempenadeira de madeira, até a espessura prescrita. Quando do
inicio da cura, sarrafear com régua de aluminio, e cobrir todas as falhas. A final, o acabamento
serd feito com desempenadeira e esponja densa. Todas as tubula¢gdes embutidas ja& deverdo
estar instaladas antes da colocacdo da massa Unica.

As superficies revestidas, dadas como prontas, deverdo apresentar parametros
perfeitamente planos, aprumados, lisos, alinhados, nivelados e desempenados, reproduzindo
as formas determinadas no Projeto Arquitetonico, com arestas e cantos perfeitamente
alinhados e em concordancias perfeitas, e serem isentas de rachaduras, falhas, depressdes, e
quaisquer outros defeitos ou deformacgdes.

PAVIMENTACOES

A drea interna do vigamento deverd ser aterrada em camadas sucessivas de 20cm
de espessura, devidamente compactadas, manualmente ou mecanicamente, até atingir o nivel
determinado do contrapiso pelo projeto. Sobre o aterro compactado e nivelado serd executado
um lastro de brita 3/4" com 5cm de espessura. Sobre o lastro de brita serd executado
contrapiso trago 1:4 (cimento e areia média), com 8cm de espessura, com adi¢do de solucdo
impermeabilizante, na proporcdo indicada pelo fabricante na concretagem, devendo ser
regularizado. Sobre o contrapiso devera ser assentado piso ceramico, com modelo e dimensdes
a serem definidos, que ndo poderd ter indice de absor¢do de agua superior a 4%
individualmente ou depois de instalados nos ambientes, com PEI-IV ou V, classe A, com
argamassa colante e rejuntamento com espagamento minimo de 3mm.

ESQUADRIAS E VIDROS

A porta serd em madeira semi-oca (pesada), de abrir, e os marcos e alizares deverao
ter acabamento idéntico ao da porta. Serdo fixadas com tacos embutidos nas alvenarias e
espuma expansiva de poliuretano. Terdo 3 dobradicas que deverdo ser de latdo reforcado de no
minimo 3x2 ¥” da marca PAPAIZ cromado ou similar. A fechadura serd com espelho e
macaneta em latdo cromado, do tipo alavanca com borda curva. As macanetas, espelhos e
demais ferragens cromadas sé deverdo ser instaladas apds a pintura das portas ou as mesmas
deverdo ser removidas antes da pintura.

As janelas serdao executadas em aluminio anodizado na cor natural. Todos os
materiais utilizados deverdo respeitar as indicacbes do projeto. Os perfis, barras e chapas de
aluminio utilizado na fabricacdo das esquadrias serdo isentos de empenamentos, defeitos de
superficies e diferencas de espessuras. As dimensdes deverao atender as exigéncias pertinentes
ao uso, bem como aos requisitos indicados no projeto. Sempre que possivel evitar utilizar
parafusos nas liga¢cdes de pecas de aluminio. A instalacdo das esquadrias devera obedecer ao
alinhamento, prumo e nivelamento indicados em projeto. Serao instalados através de contra-
marcos rigidamente fixados na alvenaria, de modo a assegurar a rigidez e estabilidade do
conjunto.

Todos os vidros deverdo ser limpidos e isentos de fissuras, bolhas, ondulacdes e
quaisquer outros defeitos, tanto de acabamento como de fabricacdo. Serdo vidros laminados
transparentes E=8mm (4+4) encaixados em perfil “U”.



EspecificacOes das esquadrias:

Porta de madeira macica de abrir 70x210cm
Janela fixa de aluminio e vidro duas folhas 160x100-115cm

Janela de aluminio e vidro duas folhas (1 fixo + 1 correr) 160x100-115cm (x2)

AGUAS PLUVIAIS

O sistema de captacdo de dguas pluviais serd composto por calha de beiral
semicircular de PVC @125mm instalada em toda a dimensdo da cobertura, tubos de PVC
@100mm para condutores verticais e ramais de encaminhamento enterrados que ligam em
caixas coletoras em alvenaria de blocos de concreto com dimensdes internas de 60x60x60cm
com tampa em concreto armado e grelha metalica.

INSTALACOES ELETRICAS E LOGICA

Os equipamentos a serem instalados e acessérios exigidos pela concessiondria de
energia elétrica para ligacdo da edificacdo a rede publica deverdo estar de acordo com a
necessidade especificada no projeto de eletricidade e normas da ABNT que lhe sejam
aplicaveis.

Deverd ser instalada uma Central de Distribuicdo (CD) de embutir com circuitos com
fiacdo rigida de 2,5mm? conforme a finalidade de utilizacdo especificadas em projeto, ligados a
disjuntores termomagnéticos.

Os eletrodutos serdao corrugados reforcados em PVC flexiveis, com dimensdes de
acordo com o projeto de eletricidade. Serdao embutidos nas paredes e lajes.

As tomadas elétricas serdo em termoplastico, tipo 2P+T de 10A/250V. Todas as
tomadas e interruptores deverdo ter espelhos plasticos para acabamento.

As lumindrias serdo do tipo plafon de sobrepor, em plastico, base E27. Deverdo ser
fornecidas lampadas de LED bulbo de 16W branca.

Todas as instalacOes elétricas devem possuir um sistema de aterramento que leve
em consideracdo a equipotencialidade das massas metalicas expostas em uma instalacdo.
Todos os sistemas devem atender as normas da NBR 5410 — Instalagdes elétricas de baixa
tensdo e NBR 5419 — Protecdo de Estruturas contra descargas atmosféricas, no que diz respeito
ao sistema de aterramento. Nenhuma tubulacdo destinada a instala¢cdes pode ser usada para
fins de aterramento.

Devera ser instalada rede individual para telefonia e rede de dados, através de uma
caixa enterrada tipo R1. As tubulacdes pelo piso e paredes serdo embutidas através de
eletrodutos corrugados reforcados em PVC. As tomadas de telefone serdo do tipo RJ11 para
cabos CCI-50 2 pares. As tomadas da rede de dados serdo do tipo RJ45, com cabos de par
truncado UTP 4, pares, categoria 5E.

PINTURAS

Em todas as paredes internas e externas e tetos, com acabamento de 12 qualidade
sobre a superficie em bom estado, inclusive limpeza, com aplicacdo de 1 (uma) demado de



selador acrilico e 02 (duas) demdos de acabamento com tinta acrilica semibrilho lavavel. As
cores serao definidas posteriormente.

Nas esquadrias de madeira, com acabamento de 12 qualidade sobre as superficies
em bom estado, inclusive limpeza, lixadas com lixa fina, proceder aplicacdo de 01 (uma) demao
de verniz isolante acetinado (material referéncia: Isolare — marca Montana) e aplicacdo de 02
(duas) demdos de acabamento com stain preservativo acetinado (material referéncia:
Osmocolor — marca Montana). A cor sera definida posteriormente.

As pinturas serdo executadas com acabamento impecavel. As superficies serdo
examinadas e corrigidas de quaisquer defeitos. A eliminacdo da poeira deverd ser completa,
tomando-se precaugdes especiais contra o levantamento de pd durante os trabalhos, até que
as tintas sequem inteiramente. Cada demao de tinta sé podera ser aplicada quando a anterior
estiver completamente seca, observando-se as especificagbes do fabricante. Os aparelhos e
lumindrias deverdo ser protegidos com papel, fita celulose ou materiais equivalentes,
principalmente no caso de pintura a pistola. Os respingos que nao puderem ser evitados
deverdo ser removidos enquanto a tinta ainda estiver fresca.

ACESSORIOS E ACABAMENTOS

Deverdo ser instalados rodapés em ceramica com altura de 7cm no entorno de
todas as dreas e ambientes que possuam ceramica no piso, utilizando o mesmo acabamento
dos pisos ceramicos que forem assentados.

Na parte inferior de todas as janelas e portas externas deverdo ser instalados
peitoris e pingadeiras, respectivamente, de granito com pingadeira na coloragdo/modelo a ser
definido.

SERVICOS FINAIS E EVENTUAIS

Serd removido todo o entulho da obra e do terreno, sendo cuidadosamente limpos
e varridos todos os acessos. Todas as pavimentacdes, revestimentos, pisos, vidros, etc, serdo
limpos, abundantemente e cuidadosamente lavados de modo a ndo danificar outras partes da
obra por estes servicos de limpeza. Todas as manchas e salpicos de tinta serdo cuidadosamente
removidos, dando-se especial atencao a perfeita execucdo dessa limpeza nos vidros e ferragens
das esquadrias. Os metais e ferragens serdo entregues sem vestigios de tintas e arranhdes.

Passo de Torres, 01 de junho de 2021.

Olavo de Oliveira Caruccio
Arquiteto CAU A58220-4



